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? Celik Borular
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Su ve Gaz Borulari, Sanayi
Borulari, Endistriyel Borular,

Sondaj Borulari, Egzoz Borulari.

Kalite kontrol stireci, Gridn
hammaddesi olan rulo sacin
fabrikaya girmesiyle baslar.
Gelen hammaddelerin ebat ve
kalinlik kontrolleri yapilarak,
fiziksel ve kimyasal 6zelliklerin
tayini icin numuneler alinir ve
test edilir.

Test ve Raporlar

Koseli Profiller (kare,
dikdértgen, paralel kenar, vb.)

Pazar ihtiyaclarina hizmet

etmek icin farkli tiplerde
paketler hazirlamak mimkinddur.
Paketler hem agirlik olarak,

hem de paket tipi olarak
miusterinin ihtiyacina gore
hazirlanabilir.

Paketleme ve Sevkiyat

Celik Kaliteleri

Yiksek mukavemetli celikler,
kalinligi ve agirligi azaltmaya
olanak sunmaktadir.

Soguk bikme ile sekillendirilmis
destek profilleri, ve diger acik
profiller (U,V,C,J .. ) insaat ve
celik yapi sektorleriicgin
tiretilmektedirler. Ozel projeler
icin 6zel imalat acik profillerin
Uretimini yapmak mimkinddr.

Acik ve Ozel Profiller
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MMZ'nin AR-GE calismalari sonucu
gelistirilen ileri teknoloji boyuna dikis kaynakli
boru ve profil uretim hatlari, 5420, S500, S700
kalitelerde ¢cok yuksek mukavemetli celik
hammaddeleri kullanarak da uUretim
yapabilmektedir.

: Yenilikclyiz

b | Z Hedefimiz her zaman inovasyon ve misteri memnuniyeti ile
ilerlemek olmustur.
Bu amacgla MMZ kendini sirekli yenileyen ve degisen taleplere
cevap verebilen bir firma olmayi basarmistir.
MMZ olarak sundugumuz yenilik¢i cozimler ile;
musterilerimizin memnuniyetini oncelikli tutup, AR-GE 'ye
verdigimiz onem ile de; kendimizi yenileyerek innovatif Urinleri
ve projelere 6zel ¢cozimleri hayata gecirebildik.



Yaraticlyiz

Soguk sekillendirmede 30 yili asan tecribemiz ile
musterilerimizin istekleri dogrultusunda olusan drtnlerin
Ulkemizde ve dlinyada sayili Ureticisi olmanin hakli
gururunu yaslyoruz.

Yaratici ¢ozimler gelistirmek icin musterilerimizle
birlikte calismak ve onlara en uygun urtinleri

ortaya ¢ikarmak icin, birikimlerimizi bu ugurda sizlerle
paylasiyoruz.

Gelistiriclyiz

MMZ olarak kendi gelistirdigimiz teknoloji sayesinde
musterilerimize en hizli servisi vermeyi ve en kaliteli
urdnleri dretmeyi hedef haline getirdik.

MMZ'nin uretimi olan bitin drinler; dinya capinda
gecerliligi olan Avrupa Normlari (EN), Amerikan Test ve
Malzemeler Dernegi (ASTM) ve Uluslararasi Standardlar
Organizasyonu (IS0), Tiirk Standardlari Enstitiisii (TSE),
standartlarina tabidir.
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?‘) EN 10219 Boru *
> Cap Et kalinligr (T) mm
) C D (mm) inch 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 500 | 550 | 600 | 7,00 | 800 | 9,00 | 10,00 | 12,00 | 12,50 | 14,00 | 15,00
= 17,2 3/8" 0,58 | 0,75 | 0,91 1,05
_U) 0213 %" 0,73 | 0,95 | 1,16 | 1,35
': ? 25 087 | 1,13 | 1,39 | 1,63
-O ?26,9 V" 094 | 1,23 | 150 | 1,77 | 2,02
C ?30,0 1,05 | 1,38 | 1,70 | 2,00 | 2,29
LIJ ? 32,0 113 | 148 | 1,82 | 2,15 | 2,46
0337 1" 119 | 1,56 | 1,92 | 2,27 | 2,61
S~~~ ?38 135 | 1,78 | 219 | 2,59 | 2,98 | 3,35
N 0 42,4 1 %" 1,51 1,99 | 246 | 291 | 336 | 3,79
@ 45 1,61 | 212 | 2,62 | 3,11 | 3,58 | 4,04
rU @ 48,3 1%" 1,73 | 2,28 | 2,82 | 335 | 387 | 437 | 486
(D @51 1.83 | 2,42 | 2,99 | 3,55 | 410 | 4,64 | 516 | 5,67
R | @57 2,05 | 271 | 336 | 4,00 | 4,62 | 523 | 583 | 6,41
3 = ? 60,3 2" 2,18 | 2,88 | 356 | 4,24 | 490 | 555 | 619 | 682 | 7,43 | 8,03
o 063 301 | 373 | 444 | 514 | 582 | 649 | 7,15 | 7,80 | 8,43
(f) oM 76,1 2" 3,65 | 454 | 541 | 627 | 711 | 7,95 | 877 | 958 | 10,4
0889 3" 4,29 | 533 | 636 | 737 | 838 | 937 | 103 | 113 | 123
? 102 493 | 6,13 | 7,32 | 850 | 9,67 | 10,82 | 12,0 | 131 14,1
9108 6,50 | 7,77 | 9,02 | 103 | 11,5 | 12,7 | 13,9 | 15,09
1143 4" 689 | 823 | 956 | 10,9 | 12,2 | 13,5 | 148 | 16,0
?127,0 7,68 | 917 | 10,66 | 12,1 13,6 | 150 | 165 | 17.9
?133,0 805 | 9,62 | 11,18 | 127 | 143 | 158 | 17,3 | 18,8
?139,7 5" 8,46 | 101 118 | 134 | 150 | 16,6 | 182 | 19.8 | 22,91 26 | 29,01 32
0 152,4 924 | 111 12,9 | 14,6 | 164 | 182 | 19.9 | 21,7 | 251 | 28,49
?159.0 153 | 17,1 19.0 | 20,8 | 22,6 | 26,24 | 29,79
01683 6" 122 | 142 | 16,2 | 182 | 20,1 | 221 | 240 | 278 | 31,6 | 354 | 39,0
01937 7" 1411 | 16,4 | 187 | 21,0 | 233 | 255 | 278 | 322 | 36,6 | 41,0 | 453 | 53,8
2191 8" 160 | 186 | 21,2 | 238 | 264 | 290 | 315 | 36,6 | 41,6 | 46,6 | 51,6 | 613
< T @ 244,5 9" 23,7 | 266 | 295 | 324 | 353 | 41,0 | 46,7 | 52,3 | 57,8 | 68,8
@273 10" 298 | 330 | 363 | 395 | 459 | 523 | 58,6 | 64,9 | 77.2
‘ ‘ 03239 12" 354 | 393 | 43,2 | 470 | 54,7 | 623 | 699 | 774 | 923 | 96,0 | 107,0 | 1143
(L) *Tabloda belirtilmeyen ara ebatlar iiretim olanaklarimiz dahilindedir. NominalAg|rl|klar[kg/m]

Uretim Standartlari;
Suve Gaz Borulari: EN 10217-1 TR1, EN 10255, DIN 2440, BS 1187, 1S0 65, N FA49-145, ASTM A53 (Gr A), ASTM A500, DIN 2999-2986, BS 1387, SI 1458

Endustriyel Borular: DIN 1387, DIN 2458-1615 & 1626, BS 6363, BS 6323, BS 1139, EN 39, EN 10219-2
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—
ASTM A500 Boru Fe)
Nominal Agirliklar(Kg/m) >\
Nominal Agirliklar (Lb/ft) T
mm | 3,05 | 318 | 340 | 3.57 | 3.68 | 3.86 | 3.91 | 476 | 5.16 | 549 | 5.54 | 559 | 5,74 | 6 .02 ] 6,35 | 6,55 | 7.94 | 9.53 | 12,70
inch | 0,120 [ 0,125 | 0,134 | 0,140 | 0,145 | 0,152 | 0,154 | 0,188 [ 0,203 | 0,216 | 0,218 | 0,220 [ 0,226 | 0,237 | 0,250 [ 0,258 |0,3125] 0,375 | 0,500
Boyut(inch)| Boyut(mm)
3,39 | 4,06
1.66 42.2 2,27 | 2,72
19 483
4,49 546 | 6,57 7,51 8,48
2,375 603 3,01 3,66 | 4,400 5,030 5,680
4,73 6,94 8,97
2k Spe 3,17 4,650 6,010
5,48 8,06 10,48
2875 730 3,67 5,400 | 5,800 7,020
s 760 5,51 6,14 6,91 8,44 | 9,06 | 9,60 10,97
; 3,69 411 4,63 5,650 | 6,070 | 6,430 7,350
6,73 9,94 | 10,67 | 11,32 12,97
35 88,9 4,51 6,660 | 7,150 | 7,580 8,690
. 014 7,73 1,44 13,27 | 13,62 | 14,23 | 15,00
' 5,18 7,660 8,890 | 9,120 | 9,530 |10,050
8,73 12,9 16,12
45 1143 5,85 8,670 10,800
5 1270 9,72 14,44 18,95 23,35 | 27,68 | 35,91
0 6,51 9,670 12,690 15,64018,540( 24,050
21,59 30,67 | 39,91
55 1397 14,460 20,540(26,730
11,62 16,12 21,84 31,05
ShLE (e 7,78 10,800 14,630 20,800
. 1524 11,72 17,44 22,95 28,32 | 33,67 | 43,89
’ 7,85 11,680 15,370 18,97022,550(29,400
17,81 23,44 28,95 | 34,41 | 44,89
Gl ke 11,930 15,700 19,390/23,050/30,070
12,97 19,32 25,44 31,44 | 37,40 | 48,88
6625 1683 8,69 12,940 17,040 21,060|25,050(32,740
20,07 26,44 32,68 | 38,91 | 50,87
SR T 13,440 17,710 21,890/26,060|34,070
, 1778 13,72 20,44 26,93 33,31 | 39,65 | 51,87
: 9,19 13,690 18,040 22,310(26,56034,740
75 1905 21,95 28,93 35,79 | 42,64 | 55,87
14,700 19,380 23,970(28,56037,420
14,96 38,21 | 43,39
7625 1937 10,02 25,59 | 29,06
25,32 33,41 42,67 | 49,37 | 64,84
S A 16,96 22,38 28,58 | 33,07 | 43,43
25,69 33,92 42,01 | 50,12 | 65,84
875 2223 17,21 22,72 28,14 | 33,57 | 44,10
28,32 37,40 46,37 | 55,36 | 72,81
S 245 18,97 25,05 31,06 | 37,08 | 48,77
29,44 38,91 48,24 | 57,60 | 75,81
10 254.0 19,72 26,06 32,31 | 38,58 | 50,78
41,89 81,80
10,75 273,1 2506 e
33,19 43,89 54,46 | 65,09 | 85,79
.25 2858 22,23 29,40 36,48 | 43,60 | 57,46
36,19 47,88 59,45 | 71,07 | 93,76
e Sz 24,24 32,07 39,82 | 47,60 | 62,80
36,38 48,13 59,76 | 71,45 | 94,27
12313 | 3128 24,37 32,24 40,03 | 47,86 | 63,14
36,94 48,88 60,69 | 72,57 | 95.76
22 Sl 2,74 32,74 40,65 | 48,61 | 64,14
49,88 74,07 | 97,76
12,75 323,9 33.41 49,61 | 65.48

[ ] Nominal Agirliklar (kg/m]

Nominal Agirliklar (Lb/ft]

www.mmz.com.tr
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ASTM A53 (Gr A) Boru

NPS DY Dis Cap Nominal Et Kalinligi Nominal Agirlik (Kiitle) Test Basinai
Designator Designator Schedule No Grade A
9 (Anma Capi)

— inch mm inch mm Lb/ft kg/m psi kPa
<)) 1/2 15 0,840 21,3 0,109 2,77 0,85 1,27 40 700 4800
> 3/4 20 1,050 26,7 0.113 2.87 1,13 1,69 40 700 4800

e 1 25 1,315 334 0,133 3,38 1,68 2,50 40 700 4800

- 11/4 32 1,660 42,2 0.140 3.56 2,27 3,39 40 1200 8300

0.145 3.68 272 4,05 40 1200 8300

:g 1172 40 1,500 483 0,200 5,08 3,63 5,41 80 1800 12400

0,154 3.91 3.66 5.44 40 2300 15900

-8 2 5 2378 603 0,218 5,54 5,03 7,48 80 2500 17200
0,203 5,16 5,80 8,63 40 2500 17200

Ll 2172 ¢ 2,875 730 0,276 7,01 7.67 11,41 80 2500 17200
0,125 318 4,51 6,72 - 1290 8900

~ 0.156 3.96 5.58 8.29 - 1600 11000
0,188 4,78 6,66 9,92 - 1930 13330

% 3 8 3500 88,9 0216 5.49 7.58 11,29 40 2220 15300
) 0,250 6,35 8,69 12,93 - 2500 17200
0,181 7,14 9,67 14,40 - 2500 17200

- D 0,125 3.18 5,18 7,72 - 1120 7700
3 B 0.156 3,96 6,41 9,53 - 1400 6700
0.188 478 7.66 11,41 - 1690 11700

) m 3172 90 4,000 101.6 0,226 5,74 9,12 13,57 40 2030 14000
0,250 635 10.02 14,92 - 2250 15500

0,281 7.14 11,17 16,63 - 2500 17200

0.125 3,18 5,85 8,71 - 1000 6900

0,156 3,96 7,24 10,78 - 1250 8600

0,188 4,78 8,67 12,91 - 1500 10300

4 100 4,500 14,3 0219 5,56 10,02 14,91 - 1750 12100

0,238 6,02 10,80 16,07 40 1900 13100

0.250 6.35 11.36 16.90 - 2000 13800

0,281 7.14 12,67 18,87 - 2250 15100

0.156 3,96 9,02 13,41 - 1010 7000

0.188 4,78 10,8 16,09 - 1220 8400

0.219 5,56 12,51 18,61 - 1420 9800

5 125 5,563 141,3 0,258 6,55 14,63 21,77 40 1670 11500

0,281 7.14 15,87 23,62 - 1820 12500

0312 7.92 17,51 26,05 - 2020 13900

0,344 8.74 19,19 28,57 - 2230 15400

0,188 4,78 12,94 19,27 - 1020 7000

0,219 5,56 15,00 22,31 - 1190 8200

0,250 6.35 17,04 25,36 - 1360 9400

0,280 7,11 18,99 28,26 40 1520 10500

é 150 6,625 1683 0312 7,92 21,06 31,32 - 1700 11700

0,344 8,74 23,10 34,38 - 1870 12900

0,375 9,52 25,05 37,28 - 2040 14100

0,432 10,97 28,60 42,56 80 2350 16200

0.188 4,78 16,96 25,26 - 780 5400

0,203 5,16 18,28 27,22 - 850 5900

0,219 5,56 19,68 29,28 - 910 6300

0,250 6,35 22,38 33,31 20 1040 7200

0.277 7.04 24,72 36,31 30 1160 7800

0,312 7,92 27.73 41,24 - 1300 9000

8 200 8.625 2191 0.322 8.18 28,58 42,55 40 1340 9200

0,344 8,74 30,45 45,34 - 1440 9900

0,375 9,52 33,07 49,20 - 1570 10800

0,406 10,31 35,67 53,08 60 1700 11700

0,438 11,13 38,33 57,08 - 1830 12600

0,500 12,70 43,43 64,64 80 2090 14400

0,188 4,78 21,23 31,62 - 630 4300

0.203 516 22,89 34,08 - 680 4700

0,219 5,56 24,65 36,67 - 730 5000

0,250 6,35 28,06 41,75 20 840 5800

0,279 7,09 31,23 46,49 - 930 6400

10 20 10,750 ) 2730 0,307 7,80 34,27 51,01 30 1030 7100

0,344 8,74 38,27 56,96 - 1150 7900

0,365 9,27 40,52 60,29 40 1220 8400

0,438 1113 48,28 71.87 - 1470 10100

0,500 12,70 54,79 81,52 60 1670 11500

0,203 5,16 27,23 40,55 - 570 3900

0,219 5,56 29,34 43,63 - 620 4300

0,250 6,35 33,41 49,71 20 710 4900

0,281 7,14 37.46 55,75 - 790 5400

0,312 7,92 41,48 61,69 - 880 6100

12 300 12,750 | 32338 0.330 8.38 43.81 65,18 30 930 6400

0,344 8,74 45,62 67,90 - 970 6700

0,375 9,52 49,61 73,78 - 1060 7300

0,406 10,31 79,70 79,70 40 1150 7900

0,438 11,13 85,82 85,82 - 1240 8500

0,500 12,7 97.43 97.43 - 1410 9700

MMZ ONUR BORU PROFIL URETIM SANAYI VE TIC. A.S.
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EN 10219 Kare Profil Uretim Tablosu *

Boyutlar Et Kalinuigi (T) mm
BXH (mm) 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,5 5,00 6,00 8,00 9,00 10,00 | 12,00 14,0 16,00
20x20 0,83 1,05 1,25
25x25 1,06 1,36 1,64 1,89
30x30 1,30 1,68 2,03 2,36 2,66 2,94
35x35 1,53 1,99 2,42 2,83 3.21 3,57
40x40 1,77 2,31 2,82 3,30 3,76 4,20 4,61 4,99
50x50 2,24 2,93 3,60 4,25 4,86 5,45 6,02 6,56 7,56
60x60 2,71 3,56 4,39 519 5,96 6,71 7,43 8,13 9,45
70x70 4,19 517 6,13 7,06 7.97 8,85 9.70 11,3
75x75 4,5 5,56 6,6 7,61 8,59 9,55 10.48 | 12,27
80x80 4,82 5,96 7,07 7,61 9.22 10,26 1.3 13.2 16,4
90x90 5,45 6,74 8,01 8,16 10,5 11,67 12,8 15,1 18,9
100x100 6,07 7,53 8,96 9,26 1.7 13,08 14,4 17.0 21,4 23,53 25,6
110x110 8,31 9,90 | 10,36 13,0 14,5 | 1598 | 1887 | 23,9 | 2636 | 28,7
120x120 10,8 11,46 14,2 15,91 17,5 20,7 26,4 29,19 31,8
140x140 16,8 18,74 20,7 24,5 31,4 34,84 | 38,10 43,4
150x150 18,0 20,15 22,3 26,4 33,9 37,66 | 41,30 47,1
160x160 19,3 21,56 23,8 28,3 36,5 40,49 | 44,40 50,9
170X170 25,4 30,17 | 38,97 | 43,32 | 47,54 | 54,68
175X175 26,18 | 31,11 40,23 | 44,73 | 49,11 56,57
180x180 27 32,1 41,5 46,14 | 50,70 58,5
200x200 30,1 35,8 46,5 51,79 57 66 75,16 | 83,80
220x220 39,6 51,5 57,45 63,2 73,5 83,95 | 93,90
250x250 45,2 59,1 65,92 72,7 84,8 97,14 | 109,00
260x260 47,1 61,6 68,75 75,8 88,6 | 101,54 | 114,00
300x300 54,7 71,6 80,05 88,4 104 119,12 | 134,00
350X350 64,08 | 84,19 | 94,18 | 104,06 | 122,51 | 141,1 | 159,18
400x400 73,5 96,75 | 108,31 | 119,76 | 141,35 | 16308 | 184,30
B ‘ *Tabloda belirtilmeyen ara ebatlar iiretim olanaklarimiz dahilindedir. Nominal Agirtiklar(kg/m)
<——>
H > |l<T
ASTM A500 Kare Profil Uretim Tablosu
Nominal Agirliklar (kg/m)
Nominal Agirliklar (Lb/ft)
mm 1,60 1,83 1,98 2,11 2,41 3,05 3,18 3,96 4,57 4,76 6,35 7.94 9,53 12,70 15,875
inch 0,063 0,072 0,078 0,083 0,095 0,120 0,125 0,156 0,180 | 0,1875 | 0,250 | 0,3125 | 0,375 0,500 0,625
Boyutlar
inch mm

0,859 0,965 1,088 1,152 1,299
0,577 0,649 0,731 0,732 0.872
1,02 115 1,286 1,363 1,539
0,684 0.771 0,864 0,915 1,034
1,18 1,33 1,43 1,51 1,70 2,07
0,791 0,893 0,960 1,010 1,140 1.390
1,50 1,69 1,82 1,93 2,18 2,68 2,78

Yux¥% | 19,05x19,05

Yax%s | 22,23x22,23

1x1 25,40 x 25,40

Wax 1% | 31,75x31,75

1.01 114 1.23 1,30 0,15 1.80 1.87

1,81 2,05 2,22 2,35 2,66 3,29 3,41 4,352
1, 1,
AR NA| S B 1,22 1.38 1,49 1,58 1.79 2,21 2,29 2,924

2,45 2,79 3,01 3,19 3,62 4,38 4,54 5,50 6,21 6,42 8,04
1,65 1.87 2,02 2,14 2,43 2,94 3,05 3,70 4,17 4,31 5,40
3,58 3,85 4,10 4,66 5,59 5,80 7,08 8,03 8,32 10,6
2,41 2,59 2,76 3,13 3,76 3,90 4,76 5,40 5,59 7,10
4,64 4,94 5,63 6,81 7,07 8,66 9.85 10,2 13,1
3.12 812 3,68 4,57 4,75 5,82 6,52 6.86 8,80

2x2 50,80 x 50,80

2Y2x 22| 63,50 x 63,50

3x3 76,20 x 76,20

1 1
3%2x3V2| 88,90 x 88,90 443 | 539 | 560 | 688 | 7.84 | 814 | 1050 | 12.70

755 | 923 | 960 | 118 | 135 | 140 | 182 | 220 | 257
417 | 621 | 645 | 794 | 907 | 941 | 1220 | 1480 | 1730
154 | 171 | 178 | 232 | 284 | 333
103 | 11,55 | 120 | 156 | 191 | 224
186 | 208 | 216 | 283 | 347 | 409 | 524
125 | 140 | 145 | 190 | 233 | 275 | 35.2
24 | 244 | 333 | 410 | 484 | 625
75y | W0 T 164 | 174 224 | 276 | 326 | 420
287 | 298 | 384 | 473 | 580 | 726 | 882
189 | 196 | 258 | 318 | 377 | 488 | 593
485 | 600 | 712 | 929 | 1130
326 | 403 | 479 | 624 | 783
726 | 864 | 1130 | 1390
488 | 580 | 760 | 933
853 | 1020 | 1330 | 1640
573 | 82 | 896 | 1100
117.0 | 1540 | 189.0
784 | 1030 | 127.0

[ ] Nominal Agirliklar (kg/m]

Nominal Agirliklar (Lb/ft)

4x4 |101,60x 101,60

5x5 |127,00 x 127,00

6x6 |152,40x152,40

8x8 203,20 x 203,20

10 x 10 | 254,00 x 254,00

12 x 12 304,80 x 304,80

14 x 14 | 355,60 x 355,60

16 x 16 |406,40 x 406,40

Uretim Standartlari; EN 10219-2, DIN 2395, DIN 59411, BS 6363, N FA49-541, ASTM A500, UNE 36-537, SI 1458

MMZ ONUR BORU PROFIL URETIM SANAYI VE TiC. A.S.



. MMZ
EN 10219 Dikdortgen Profil Uretim Tablosu * C

Boyutlar Et Kalinligi (T) mm
BxH(mm) 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00
30x10 0.83 1.05
30x20 1,06 1.36 1.64
40 x 20 1.30 1.68 2,03
40 x30 1,53 1.99 2,42 2,83
50 x 20 1,53 1.99 2,42 2.83
50x 25 1,65 215 2,62 3.07
50 x 30 1.77 2.31 2.82 3.30 4.2
50 x 40 2.00 2.62 3.21 3.77 4,83 5.77
50 x 45 2,12 2,78 3.41 4,01 514 6,17
60 x 30 2.00 2,62 3,21 3,77 4,83
60 x 40 2.24 2,93 3,60 4,25 5,45 6,56 C
75 x 50 2.83 3,72 4,58 5.42 7.02 8,52 9.92
80 x 40 2.71 3.56 4,39 5.19 6.71 8.13 q)
80 x 60 4,19 517 6,13 7.97 9.70 11.3
90 x50 419 | 517 | 643 | 797 | 970 | 113 O)
100 x 40 4,19 517 6,13 7.97 9.70 )
100 x 50 4,50 5,56 6,60 8,59 10,5 12,3
100 x 80 5.45 6,74 8.01 10,5 12.8 15.1 18,9 L
120 x 50 5.13 6,35 7.54 9.9 121 14,2 -
120 x 60 5.45 6,74 8,01 10,5 12.8 15.1 'O
120 x 80 7.53 8,96 11,7 14,4 17.0 214 —O
140 x 80 9.90 13,0 16,0 18.9 239
140 x 120 1,55 1912 | 22,63 | 2892 | 3498 o :c
160 x 80 10.8 14,2 17.5 20,7 26,4 Y—
150 x 50 8,96 1.7 14,4 17.0 O ==
150 x 100 11.3 14,9 18.3 21,7 27.7 334 | D
160 x 120 16,76 20,69 24,52 | 3143 | 38,12 [a
180 x 100 12,7 16,8 20,7 24,5 314 38,1
180 x 120 18,0 223 26,4 33,9 413
200 x 100 13.67 18.0 223 26,4 33.9 413
200x 120 19.3 23.8 28,3 36,5 4b.b
200 x 150 21,15 26,18 31.11 40,23 49,11 56,67
250 x 100 21,15 26,18 | 31,11 40,23 | 49,11
250 x 150 24,3 30,1 358 46,5 57.0 66,00
260 x 180 332 39.6 51,5 63,2 73,5
300 x 100 24,3 30,1 35.8 46,5 57.0
300 x 200 45,2 59.1 72.7 84,8 97.1 108.9
350 x 100 40,5 52,8 64,8
350 x 250 54,7 71,6 88,4 1037 119.1 134,1
400 x 100 45,24 59,07 72,66
400 x 200 54,7 71,6 88.4 103,7 119.1 134,1
400 x 300 64,08 | 84,19 | 104.06 | 122,51 | 1411 | 159,18
500 x 200 64,08 | 84,19 | 104.06 | 122,51 | 1411 | 159,18
500 x 300 73,5 96,7 119.8 141.3 163,1 184,3
*Tabloda belirtilmeyen ebatlar iretim olanaklarimiz dahilindedir. Nominal Agirliklar (kg/m) H

ASTM A500 Dikdortgen Profil Uretim Tablosu

Nominal Agirliklar (kg/m)

Nominal Agirliklar (lb/ft)
mm 1,60 1,83 1,98 2,11 2,41 3,05 3,18 3,96 4,57 4,76 6,35 7.94 9,53 12,70 | 15,875
inch | 0,063 | 0,072 | 0,078 | 0,083 | 0,095 | 0,120 | 0,125 | 0,156 | 0,180 | 0,1875 | 0,250 | 0,3125 | 0,375 | 0,500 | 0,625

Boyutlar

inch mm

1,50 | 1,69 | 1.82 | 1,93 | 218 | 2,68 | 2.78
1,
Tex1 | 381x254 1,01 | 114 [ 1230 | 130 | 147 | 1.80 | 1.87

181 | 205 | 222 | 235 | 266 | 3.29 | 3.41
2l | dgnded 122 | 138 | 149 | 158 | 179 | 221 | 229

2,33 2,65 2,86 3,05 3,46 4,38 4,54
1.57 1.78 1.92 2,05 2,33 2,94 3,05

2x 1% | 635x31,7

2,81 3,20 3,46 3,68 4,18 4,99 517 6,29 712 7,37
1.89 2,15 2,33 2,47 2,81 32 3,47 4,23 4,78 4,95

3x 1% 76,2 x 38,1

3,13 3,58 3,85 4,10 4,66 559 5,80 7.08 8,03 8,32..1.10,60
2,10 2,41 2,59 2,76 3,02 3.76 3,90 4,76 5,40 5,59 7,10

3x2 76,2 x 50,8

4,64 4,94 5,63 6,81 707 8,66 9.85 10,2 13,1
3,12 3,32 3,68 4,57 4,75 5,82 6,62 6,86 8.8

bx2 101,6 x 50,8

578 6,59 8,02 8,33 10,2 11,7 12,1 15,6 18,9
3,88 4,43 5,39 5,60 6,85 7.86 8,14 10,5 12,7

4x3 101,6 x 76,2

6,59 8,02 8,33 10,2 11,7 12,1 15,6
4,43 5,39 5,60 6,85 7.86 8,14 10,5

5x2 127 x 50,8

7.55 9.23 9.60 11.8 13,5 14,0 18,2 22,0
5,07 6,21 6,45 7.93 9.07 9.41 12,2 14,8

5x3 127 x76,2

7.55 9.23 9.60 11.8 13.5 14,0 18,2
5,07 6,21 6,45 7.93 9.07 9.41 12,2

6x2 152,4 x 50,8

10,7 11.2 13.8 15.3 15.9 20,7 25,2
7.02 7,53 9.27 | 10,28 | 10.7 13.9 16.9

6x3 152,4x 76,2

11.9 12,4 15,4 17.1 17.8 23.2 28,4 8313
7.8 8.3 10.3 11,5 12,0 15.6 19.1 224

b6x4 152,4x101,6

13,7 17,0 19,0 19.7 25,7 31,5 37,1
9.2 11.4 12.8 13.2 17.3 21,2 24,9

7x4 177,8 x 101,6

18,6 20,8 21,6 28,3 34,7 40,9
12,5 14,0 14,5 19.0 233 27,5

7x5 1778 x 127,0

18,6 20,8 21,6 28,3 34,7 40,9
12,5 14,0 14,5 19.0 233 27,5

8x4 203,2x 101,6

24,9 28,1 29.2 38,4 473 56,0 72,8
16.7 18,9 19.6 25,8 31.8 37.7 48,8

10x6 | 254,0x152,4

35,7 37.3 48,5 60,0 71.2 92,9..1.113.0
24,0 24,8 32,6 40,3 47.9 62,4 76.3

12x8 | 304,8x203,2

27.9..1.32.14 | 335 48,5 60,0 71.2
18,7 | 21,57 | 22,5 32,6 40,3 47.8

14x4 | 3556x101,6

59.8 72,6 86,4 | 1130 | 139.0
40,2 48.8 58.1 75.9 93.3

14x10 | 355,6 x 254,0

59.9 72,6 86,4 | 1130 | 139.0
40,2 48.8 58.1 75.9 93.3

16x8 | 406,4x203,2

18x12 | 457,2 3048 85,3 11020 | 133,0 L 1640 | | \ominal Agirtiktar (kg/m)

573 | 685 | 894 | 110.0 Nominal Agurtiktar (Lb/ft
98,01 | 1170 | 1540 | 1890 e AgITer
¢5.87 | 784 | 1030 | 1270

20x 12 | 508,0 x 304,8

www.mmz.com.tr



5420, 5500, S600, S700

MMZ

prime

Tirkiye sanayisinde en agir ve en kalin boyuna dikis kaynakli profil kesitlerinin Ureticisi olarak MMZ,
Ar-Ge 'ye agirlikla 6nem vermektedir. Bu 6nem ile birlikte MMZ, MMZprime serisi ile S420°den S700e
kadar olan yiiksek mukavemetli ¢elik tGrinlerini misterilerinin hizmetine sunabilmistir.
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S355 kalitenin Ustiindeki gelikler, yiiksek mukavemetli ¢celik olarak siniflandirilir. MMZ iiretim tesislerinde,
S700 kaliteye kadar gelikleri sekillendirilebilmektedir.

Bu ozel celikler, kesit mukavemetini sabit tutarken, kalinligi (dolayisi ile agirligi) azaltabilmeye olanak
sunmaktadir. Yiksek akma ve cekme degerlerine sahip bu 6zel sinif ¢elikler, deformasyona karsi yiksek
direnc ve elastikiyet gostermektedir.

Bu ozelligi ile yliksek mukavemetli celik kullanilarak uretilen Urinler, 6zellik ile otomotiv endistrisi, arac
Ustl ekipman sanayi ve insaat sektorinde degerlendirilmektedir. Yiiksek mukavemetli celikler ile agirliklar
azaltilarak performans arttirilmaktadir.

Cap Et kalintigi (T) mm
D (mm) inch 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 12,00
0172 3/8" 0,58 0,75 0,91 1,05
9213 " 0,73 0,95 1,16 1,35
025 0,87 1,13 1,39 1,63
0269 Y 0,94 1,23 1,50 1,77 2,02
? 30,0 1,05 1,38 1,70 2,00 2,29
? 32,0 1,13 1,48 1,82 2,15 2,46
? 33,7 1" 1,19 1,56 1,92 2,27 2,61
038 1,35 1,78 2,19 2,59 2,98 3,35
Q42,4 1% 1,51 1,99 2,46 2,91 3,36 3.79
@ 45 1,61 2,12 2,62 3.1 3,58 4,04
0 48,3 1%" 1,73 2,28 2,82 B85 3,87 4,37 4,86
951 1,83 2,42 2,99 3,55 4,10 4,64 516 5,67
E @57 2,05 2,71 3,36 4,00 4,62 5,23 5,83 6,41
S| 8603 2" 2,18 2,88 3,56 4,24 4,90 5,55 6,19 6,82 7,43 8,03
S D 63 2,28 3,01 3,73 4,44 514 5,82 6,49 7,15 7,80 8,43
m|g 76,1 2" 2,76 3,65 4,54 5,41 6,27 7.11 7.95 8,77 9,58 10,4
88,9 3" 4,29 5,33 6,36 7,37 8,38 9.37 10,3 11,3 12,3
9102 4,91 6,13 7.32 8,50 9,67 10,82 12,0 13,1 14,1
@108 5,23 6,50 7,77 9,02 10,3 11,5 12,7 13,9 15,09
01143 4" 5,54 6,89 8,23 9,56 10,9 12,2 13,5 14,8 16
?127,0 7,68 9.17 10,66 12,1 13,6 15,0 16,5 17.9
?133,0 8,05 9,62 11,18 12,7 14,3 15,8 17,3 18,79
?139,7 5" 8,46 10,1 11,8 13,4 15,0 16,6 18,2 19,8 22,91 26 29,01 32
0 152,4 9,24 1.1 12,9 14,6 16,4 18,2 19,9 21,7 25,1 28,49
?159,0 15,3 17,1 19,0 20,8 22,6 26,24 | 29,79
01683 6" 12,2 14,2 16,2 18,2 20,1 22,1 24,0 27,8 31,6 36,36 39,0
?193,7 7" 14,11 16,4 18,7 21,0 23,3 25,5 27,8 32,2 36,6 41,0 45,3 53,8
02191 8" 16,0 18,6 21,2 23,8 26,4 29,0 31,5 36,6 41,6 46,63 51,6 61,3
0 244,5 9" 23,7 26,6 29,5 32,4 35,3 41,0 46,7 52,27 57.8 68,8
0273 10" 26,54 29,8 33,0 36,3 39,5 45,9 52,3 58,6 64,9 77,2
3239 12" 35,4 39,3 43,2 47,0 54,7 62,3 69,89 77.4 92,3

*Tabloda belirtilmeyen ara ebatlar tretim olanaklarimiz dahilindedir. .
Y Nominal Agirliklar(kg/m)

5700 MC ye kadar im celik kaliteleri S600 MC ye kadar tiim celik kaliteleri S500 MC ye kadar tiim celik kaliteleri S420 MC ye kadar tim celik kaliteleri
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@

[
Boyutlar Et Kalinligi (T) mm i
=
BXH (mm) 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,5 5,00 6,00 8,00 9,00 10,00 12,00 14,0 16,00 6
20x20 0,83 1,05 1,25 ('_}
25x25 1,06 1,36 1,64 1,89 E
30x30 1,30 1,68 2,03 2,36 2,66 2,94 (]
35x35 1,53 1,99 2,42 2,83 3.21 3,57 c
40x40 1,77 2,31 2,82 3,30 3,76 4,20 4,61 4,99 &
50x50 2,24 2,93 3,60 4,25 4,86 5,45 6,02 6,56 7,56 [}
60x60 2,71 3,56 4,39 5,19 5,96 6,71 7,43 8,13 9,45 8
70x70 4,19 5,17 6,13 7,06 7.97 8,85 9,70 1.3 —
B 75x75 4,5 5,56 6,6 7,61 8,59 9,55 10.48 12,27 _.—':
= 80x80 4,82 5,96 7.07 7,61 9.22 10,26 11,3 13,2 16,4 ()
E 90x90 5,45 6,74 8,01 8,16 10,5 11,67 12,8 15,1 18,9 E L
o 100x100 6,07 7,53 8,96 9.26 11,7 13,08 14,4 17,0 21,4 23,53 25,6 g q)
0 110x110 8,31 9,90 10,36 13,0 14,5 15,98 18,87 23,9 26,36 28,7 (0] —
& 120x120 108 | 1146 | 142 | 1591 | 175 | 207 | 264 | 2919 | 318 é —
140x140 16,8 18,74 20,7 24,5 31,4 34,84 38,10 43,4 z u —
150x150 18,0 20,15 22,3 26,4 33.9 37.66 41,30 47,1
160x160 19,3 21,56 23,8 28,3 36,5 40,49 44,40 50,9 ﬁ O
170X170 25,4 30,17 38,97 43,32 47,54 54,68 0 L
175X175 26,18 31,11 40,23 44,73 49,11 56,57 é D_
180x180 27 32,1 41,5 46,14 50,70 58,5 >
200x200 30,1 35,8 46,5 51,79 57 66 75,16 83,80
220x220 39,6 51,5 57,45 63,2 73,5 83,95 93,90
250x250 45,2 59,1 65,92 72,7 84,8 97,14 | 109,00
260x260 47,1 61,6 68,75 75,8 88,6 101,54 | 114,00
300x300 54,7 71,6 80,05 88,4 104 119,12 | 134,00
350X350 64,08 84,19 94,18 104,06 | 122,51 141,1 159,18
400x400 73,5 96,75 108,31 | 119,76 | 141,35 | 16308 | 184,30

*Tabloda belirtilmeyen ara ebatlar Gretim olanaklarimiz dahilindedir.

Nominal Agirtiklar(kg/m)

Boyutlar Et Kalinligi (T) mm
B xH (mm) 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00
30x 10 0,83 1,05
30x 20 1.06 1.36 1,64
40x 20 1.30 1,68 2,03
40x 30 1.53 1.99 2,42 2,83
50 x 20 1,53 1.99 2,42 2,83
50 x 25 1,65 2,15 2,62 3,07
50 x 30 1.77 2,31 2,82 3,30 4,2
50 x 40 2,00 2,62 3,21 3,77 4,83 5,77
50 x 45 2,12 2,78 3,41 4,01 5,14 6,17
60 x 30 2,00 2,62 3,21 3,77 4,83
60 x 40 2,24 2,93 3,60 4,25 5,45 6,56
75 x 50 2,83 3,72 4,58 5,42 7,02 8,52 9.92
80 x 40 2,71 3,56 4,39 519 6,71 8,13
80 x 60 4,19 517 6,13 7,97 9,70 1.3
90 x 50 4,19 517 6,13 7,97 9,70 1.3
5 100 x 40 4,19 5,17 6,13 7,97 9,70
= 100 x 50 4,50 5,56 6,60 8,59 10,5 12,3
% 100 x 80 5,45 6,74 8,01 10,5 12,8 15,1 18,9
DL_ 120 x 50 5,13 6,35 7.54 9.9 12,1 14,2
= 120 x 60 5,45 6,74 8,01 10,5 12,8 15,1
8_) 120 x 80 7.53 8,96 11,7 14,4 17.0 214
= 140 x 80 9.90 13,0 16,0 18,9 239
:_g 140 x 120 1,55 19.12 22,63 28,92 34,98
X 160 x 80 10,8 14,2 17,5 20,7 26,4
o 150 x 50 8,96 1.7 14,4 17.0
150 x 100 1.3 14,9 18.3 21,7 27,7 33,4
160 x 120 16,76 20,69 24,52 31,43 38,12
180 x 100 12,7 16,8 20,7 24,5 3.4 38,1
180 x 120 18.0 22,3 26,4 33,9 41,3
200 x 100 13,67 18,0 223 26,4 33,9 41,3
200 x 120 19.3 238 28,3 36,5 4bb
200 x 150 21,15 26,18 31,11 40,23 4911 56,67
250 x 100 21,15 26,18 31,11 40,23 4911
250 x 150 24,3 30,1 35,8 46,5 57.0 66,00
260 x 180 33,2 39,6 51,5 63,2 73,5
300 x 100 24,3 30,1 35,8 46,5 57.0
300 x 200 45,2 59,1 72,7 84,8 97.1 108.,9
350 x 100 40,5 52,8 64,8
350 x 250 54,7 71,6 88,4 103,7 119.1 134,1
400 x 100 45,24 59,07 72,66
400 x 200 54,7 71.6 88,4 103,7 119.1 134,1
400 x 300 64,08 84,19 104.06 122,51 1411 159,18
500 x 200 64,08 84,19 104.06 122,51 1411 159,18
500 x 300 73.5 96,7 119.8 1413 1631 184,3
*Tabloda belirtilmeyen ara ebatlar iretim olanaklarimiz dahilindedir. Nominal Agirtiklar(kg/m)
S700 MC ye kadar tiim celik kaliteleri S600 MC ye kadar tiim celik kaliteleri S500 MC ye kadar tiim celik kaliteleri S420 MC ye kadar tiim celik kaliteleri

www.mmz.com.tr



Cekme Testi
Darbe Testi
Katlama Testi
Kimyasal Analiz

Hammedde Testleri

Testler

Hammaddeden, asagida belirtilen
standartlara uygun olarak alinan
numunelere uygulanir.

Cekme testi: En 10002
Darbe testi: En 10045
Egme ve katlama deneyi: TS 205-1 En ISO 7438

CEKME TESTI

Cekme test vasitasiyla, sicak haddelenmis
yapisal celiklerin kalitelerin belirlen-
mesindeki faktor olan akma mukavemeti,
cekme mukavemetive % uzama degerleri
gozlemlernir. EN-10025 standardina gére
malzemelerin akma ve ¢cekme
mukavemetlerine bakilarak ilgili kaliteye
uygunlugu test edilir.

Olcilebilir Kesin Sonuclar

KIMYASAL TEST (SPEKTROMETRE)

Spektrometre cihazi vasitasiyla, sicak
haddelenmis yapisal ¢eliklerin kimyasal
analizi yapilarak EN-10025 standardina
gore malzemelerin ilgili standart ve
kaliteye uygunlugu test edilir.

BUKME TESTI

Bikme testi tiriin hammaddesinden
numune alinarak 90 ve 120 derece
bikilmesivasitasiyla soguk
sekillendirmeye uygunlugu test edilir.

DARBE TEST CiHAZI

Darbe test cihazi vasitasiyla, sicak
haddelenmis yapisal celiklerin kirilma
toklugu degerleri gozlemlenir ve
EN-10025 standardina gore malzemelerin
ilgili standart ve kaliteye uygunlugu test
edilir.

MMZ ONUR BORU PROFIL URETIM SANAYI VE TiC. A.S.



Tahribatli Testler
Yassiltma Testi
Genisletme Testi

Tahribatsiz Testler
Kaynak bolgesinde olusabilecek
alanlarin tespiti ve isaretlenmesi icin

Eddy (Elektromanyetik) Testi
Hidrostatik Basing Testi

Uriin Testleri

Uriinlerden, asagida belirtilen
standartlara uygun olarak alinan
numunelere uygulanir.

Yassiltma Testi:En 1SO 8492

Boru Agiz Genisletme Testi: En ISO 8493
Kaynak Kontroli;

En 10246-3: Girdap Akimlari Yontemi Eddy Testi

EDDY CURRENT

Uretim hatlarinda kurulu olan “Eddy
Check” cihazlari boru ve profillerin kaynak
kontrollerini saglamaktadir. Kaynak
lzerinde girdap akimlari olusturularak
(En 10246-3) kaynak bélgesindeki
siireksizliklerin belirlenmesinde kullanilir.
Kaynakta herhangi bir sireksizlik ve

hata bulunmasi halinde kaynak yiizeyi
isaretlenmekte ve uygunsuz malzemeler
fire olarak ayrilmaktadir.

www.mmz.com.tr

YASSILTMA ve GENISLETME TESTI

Yassiltma testi tretilmis boru ve
profillerden alinan test numunesi ile
yapilir. ilgili standardin gerektirdigi sekilde
boru ve profillerde cap dlcisiinin 2/3
oraninda kaynak tarafindan ve ona dik
diger taraftan bir baski uygulanarak
Urinlerin ezilmesi saglanir. Ezilen
Urtnlerden kaynak ve malzeme
bolgesinde herhangi bir yirtilma, patlama
olup olmadigina bakilarak kaynak kontroli
yapilmis olur.

Genisletme testi yalnizca borularda
uygulan bir yéntem olup borularinin agiz
kisimlarinda istenilen dlctlerde acilarak,
kaynak kontroli ve agiz genisletmeye
uygunlugu tespit edilir.

HIDROSTATIK TEST

Akiskan sivilarin tasinmasinda
kullanilacak olan borular icin uygulan

bu ydntemde, istenilen standarta uygun
olarak borulara basincli sivi verilerek,
kaynak bolgesinin kontroli ve sizinti olup
olmadigr kontrol edilir.
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Paketleme ve Etiketleme

Standart Paketleme Tablosu

Ambalajsiz Ambalajli

Uzunluk (metre) Toplam bag ic dis
L < 4,00 4 2 2
4,00<L<5,00 5 2 3
5,00<L<6,40 6 2 4
6,40<L=<7,32 7 3 4
7,32<L<8,00 8 3 5
8,00<L=<9,75 9 3 6
9,75<L<12,20 10 3 7
12,20 <L < 16,00 12 4 8
6,00 5 2 3
12,00 6 2 4
L>12,0 8 3 5

PAKETLEME

Pazar ihtiyaclarina hizmet etmek icin farkli
tiplerde paketler hazirlamak mimkindir.
Paketler hem agirlik olarak, hem de paket
tipi olarak misterinin ihtiyacina gére
hazirlanabilir.

ETIKETLEME

MMZ etiketleri paket iceriklerini ve
Urinlerin detaylarini uygun sekilde ihtiva
ettiginden, diinyanin her yerinde kabul
gormektedir.

Talep lzerine, etiketlerin Gzerine yazilacak
bilgiler degistirilebilir.

« b

a: Dikey parca sayisi
b: Yatay parca sayisi
c: Alt parca sayisi

YARIM / TAM JUT KAPLAMA

Cevreye olan etkileri sebebi ile Jut kaplama
ancak musteri talebi var ise yapilmaktadir.
istenildigi takdirde standart jiit veya su
gecirmez jit kaplama yapilabilir ki Griinler
teslim edildigi sirada tGretimden ciktiklari
zamanki gorinimlerini koruyabilsinler.

Jutile kaplansin veya kaplanmasin, bitiin
baglar celik cemberlerile baglanmaktadir.
Kag¢ adet celik cember kullanilacagi bag
agirtiklarina baglidir.

MMZ ONUR BORU PROFIL URETIM SANAYI VE TiC. A.S.



Guvenli, Zamaninda

KONTEYNER SEVKIYATI

En uygun sevkiyat cozimlerinden biri olan
konteyner tasimaciligi, disik tonajlaricin
sagladigi ucuz ¢oziim ile en cok tercih
edilen yontemlerden biridir.

Tesislerimizde mevcut olan konteynir
yiukleme imkanlari triinlerin 6zenli ve
dikkatli bir sekilde yliklenmesine olanak
verir.

www.mmz.com.tr

KARA SEVKIYATI

Tir, Kamyon ve tren olmak lzere 3
alternatif ile misterilerimize Urinlerini
ulastirma imkanina sahibiz.

Bu secenek komsu Ulkeler ve yurtigi
satislarda daha uygun olduklarini
kanitlamislardir.

GEMI SEVKIYATI

Yiksek tonajlar icin uygun olan bu ¢éziim
Urinlerin gemi seyahatine uygun sekilde
paketlenmesi ile baslar.

MMZ'nin toptan gonderimdeki ve paketlemedeki
tecriibesi Uriinlerin acik deniz seyahatinin
sorunsuz gegmesini ve lriinlerin misteriye
ulasmasini saglar.
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Ozel ve Acik Profiller

MMZ

Soguk biikme ile sekillendirilmis destek profilleri, ve diger acik profiller (U,V,C,J .. ]

insaat ve celik yapi sektorleriicin Gretilmektedirler.

Ornegin bu iiriinler; su gecirmez bariyer olusturma, yer alti sularini kontrol etme ve ydnlendirme, kalici duvar
olusturma, emniyet duvari, taskin, sel dnleme duvari, kiyi koruma, tiinel agmada toprak destek, rihtim yapiminda

solutions

Ozel projelericin 6zel imalat agik profillerin iiretimini yapmak miimkiindiir.

Ebat Araligi: Genislik Minimum 200 mm - Maksimum 1600 mm,
Kalinlik: Minimum 2mm - Maksimum 16 mm

Uretim Standarti : EN 10162

Standartlar ve Sertifikalar
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perde duvar, heyelan dnleme duvari, kanal yan destek duvari, ankraj gibi amaglarda kullanilabilmektedirler.
Uriin cesitliligi yalnizca miisteri ihtiyaclariile sinirlidir.
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YAPI CELIGi'nde
TU_RKiY_E’DE

BIR ILK

gucla arge
yuksek celik kalitesi

yapida guclu desteginiz

< MM Z Borul Profil



Merkez Ofis

Sarikanarya Sk. No:16 Yolbulan Plaza
B Blok Kat:3 34742 Kozyatag
Kadikéy - Istanbul / TURKIYE

T:+90216 463 6996
F:+90216 463 7031

info@mmz.com.tr

www.mmz.com.tr

Fabrika

Ayazli Mh. Eregli 2. Cadde
No:182 81650 Akcakoca
Diizce / TURKIVE

T:+90380618 7070
F:+90380 618 7071

export@mmz.com.tr



